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BAB V  

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian, mesin briket sekam mampu 

menghasilkan arang briket dengan kuantitas dan kualitas yang baik. Dari 

campuran 400 gram arang sekam, 100 gram tepung tapioka, dan 100 ml air 

diperoleh briket basah seberat 323,5 gram dan briket kering 210,6 gram setelah 

pengeringan, yang menunjukkan penurunan kadar air sehingga briket menjadi 

lebih padat. Briket yang dihasilkan berbentuk kubus berukuran 25 × 25 mm 

dengan bentuk yang seragam serta memiliki waktu pembakaran sekitar 1 jam 

dengan nyala api merah yang stabil. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mesin 

briket sekam efektif mengolah limbah sekam padi menjadi briket berkualitas, 

bernilai ekonomis, ramah lingkungan, dan berpotensi sebagai sumber energi 

alternatif. 

5.2. Saran 

Saran yang penulis dapat sampaikan adalah pengembangan mesin pencetak 

briket sekam kedepannya diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi para 

petani. 
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